INTERACRYL PLAST

(D Navodila za uporabo / Directions for use
(D Gebrauchsanweisung / (R Uputa za koridtenje
WIHCTPYKLMM MO 1cronb3oBarmio / (MK [Mpenopaka 3a ynotpeta
(€ N&vod na zpracovani / (€S Instrucciones de uso
&2 MaiipanaHy GolibiHWwa Hyckaynbik / GR Aladikaoia emeEepyaotac
Instructiuni de utilizare / @ALB Pergatitja

1A/2463

cz HR SK SRB

INTERDENT s.r.0. INTERDENT d.o.0 INTERDENT SK S.R.0. INTERDENT d.o.0.
Foerstrova 12, Strasnice Vinogradski odvojak 2d ZA DRAHOU 21 Zemunska 22, lok 3
CZ-10000 Praga HR-10431 Sveta Nedelja SK-902 01 PEZINOK RS-11070 Novi Beograd
T: +420/274 783 114 T: +385/13873 644 T: 0903 418 001 T/F:+381/1121753 74
F:+420/274 820 130 F: +385/138736 17 E: interdent@interdent.sk www.interdent-bg.com

E:interdent@interdent.cz E: interdent@interdent.hr

IIImTr@RFIDD@mT@ C Cce

Proizvajalec/Producer/Hersteller .
Interdent d.o.o. - SI - 3000 CELJE - Opekarniska cesta 26 \éertzua: 58 83@8;5
T: +386 (0)3 425-62-00 - F:+386 (0)3 425-62-02 atum: £8.04.

E: info@interdent.cc - www.interdent.cc Made in Slovenia



Potrebno upostevati navodila za uporabo / Consult instructions for use / Bitte beachten Sie die
Bedienungsanleitung/Consultarlasinstruccionesdeuso/Potrebnopostivatiuputstvazaupotrebu/
Bogerte ce no ynatcteoto 3a ynotpeta / Heo6x0aNMMO yunTbIBaTb MHCTPYKLNW NO NPUMEHEHWIO /
Viz ndvod k pouziti / KonaaHy 60oiblHLa HYCKayNbIKTbl eckepy kaxet / Consultati instructiunile
de folosire / Konsultohuni me udhézimet pér pérdorim / ZopuBoLAELTELTE TIC 08NYiEC XPRONG

Proizvajalec / Manufacturer / Hersteller / Fabricante / Proizvoda¢ / [Mpow3ssoguten /
Mponssoantens / Vyrobce / Onpipywi / Producator / Prodhuesi / Kataokevaotng

Datum proizvodnje / Date of manufacture / Herstellungsdatum / Fecha de fabricacion / Datum
proizvodnje / laTym Ha npou3BoacTeo / lata u3rotosnerus / Datum vyroby / OHAipinreH KyHi
/ Data fabricatiei / Data e prodhimit / Hugpounvia Kataokeung

L E

Uporabno do / Use by / Giiltig bis / Usar antes / Upotrijebiti do / Pok Ha ynotpe6a no /
Vicnonb3osartb Ao / Pouziti / Aeiiin konaaHbliHbl3 / Folosit de catre / Pérdorimi sipas / Xpron pe Hraniti zasciteno pred soncno svetlobo / Keep away from sunlight / Geschiitzt gegen
Sonnenlicht halten / Cuvati odvojeno od sunceve svjetlosti / XpaHeHne -Baanu 0T CoONHEUHOro

cBeta / Yysajte ro noganeky of coHyesa csetnHa / Uchovavejte mimo dosah slunecniho

1y

/,
\

g

Kontrolna Stevilka / Batch code / Seriennummer / Numero de serie / Serijski broj /
Cepujcku 6poj / CepuitHblit Homep / Seriové ¢islo / Cepusinbik Hemip / Codul lotului / Kodi i
grupit (grumbullit) / Kwdikog maptidag

Kataloska Stevilka / Catalogue number / Katalognummer / Numero de catalogo / Kataloski broj /
Katanowkn 6poj / KatanoxHbiii Homep / Katalogové ¢islo / Katanortsik Hemip / Numarul de
catalog/Numri i katalogut / ApiBUOC Katahdyou

Medicinski pripomocek / Medical device / Medizinprodukt / Medicinski proizvod / /
MeauunHckoe n3nenue / Meauuutcku ypes / Zdravotnicky prostiedek / Producto sanitario /
latpikn ouokevr / MeanumHansik Kypbinfsl / Dispozitiv medical / Pajisje mjekésore

Edinstveni identifikator pripomocka / Unique device identifier / Einmalige Produktkennung /
Jedinstvena identifikacija proizvoda / / YHukanbHblii naeHtudukatop nsnenus / EauHcTaeH
naeHTuonKkaTop Ha ypen / Jedinecnym identifikdtorem prostfedku / Identificador Unico del
producto / Movasikd avayvwploTikd LOKELNC / Bipereil eHiM naenTudmkatopsl / Identificator
unic de dispozitiv / Identifikues unik i pajisjes

N
i

zareni/ Mantener alejado de la luz solar / KyH xapblFblHaH y3aK cakTanbi3 / A se tine departe de
lumina soarelui / Mbani larg nga rrezet e diellit / Kpatiote 10 pakptd amd nAakr aktvopoia

Lomljivo, ravnati previdno / Fragile, handle with care / Zerbrechlich, Vorsichtig behandeln
/ Lomljivo, pazljivo rukovati / Kiehké, zachdzejte opatrné / Fragil, manipular con cuidado /
Xpynkoe, obpaliatbCsi C 0OCTOPOXHOCTbIO / KpeBku, BHUMATENHO ce cnpasyBajte / CbIHFbILL,
Gailkan ycraHbi3 / EUBpavato, Xelplopog e mpoooyn / Fragil, utilizati cu grija / E brishté, trajto
me kujdes.



INTERACRYL PLAST o

(Akrilatna masa za individualne Zlice)

Interacryl plast je hladno polimerizajo¢a umetna masa, brez kadmija, na osnovi metilmetakrilata: polimera
(prah) in monomera (tekocina). Interacryl plast se enostavno obdeluje, se ne lepi, rumena barva pa daje dober
kontrast odtisnim materialom.

Indikacije:
« lzdelava individualnih odtisnih Zlic.

Kontraindikacije:
« nizaizdelavo snemno proteticnih nadomestkov,

< nizauporabo v ortodontiji.
Navodilo za uporabo:

Mesalno razmerje pri sobni temperaturi:
Mesalno razmerje: 33,6 g prahu / 8 ml tekoCine (4,2 g prahu /1 ml tekocine)

Tekocino nalijemo v silikonsko mesalno posodo ter dodamo potrebno koli¢ino prahu in maso dobro mesamo
(90 sek.), dokler ni testo homogeno in se ne lepi ve¢ na stene meSalne posode. Pripravljeno homogeno
maso nanesemo na maveni model izoliran z Isoacrylom. Cas obdelave materiala v plasticni fazi je 6 minut.
Izoblikovana individualna odtisna Zlica iz Interacryl samopolimerizira pri sobni tempreraturi v 12 minutah. Da
dosezemo optimalno polimerizacijo in obliko individualne odtisne Zlice, jo potopimo za cca 4 minute v vodo,
segreto na 60°C.

Opozorilo:
Ne mesajte polimere (prahu) z drugo monomero (tekocino)!

Nevarno:

Lahko vnetljiva tekocina in hlapi. / Lahko povzroCi drazenje dihalnih poti. / Povzroca drazenje koze. / Lahko
povzroci alergijski odziv koze. / Povzroca hudo drazenje oci. / Hraniti lo¢eno od vrocine, isker, vrocih povrsin,
odprtega ognja. — Kajenje prepovedano. / Hraniti v tesno zaprti posodi. / Ne vdihavati hlapov. / Pri stiku s kozo
umiti z veliko mila in vode. / Nosite zascitno obleko, zascitna ocala in zascitne rokavice. / pri stiku z o¢mi:
previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontakine lece, ¢e jih imate in Ce to lahko storite brez tezav.
Nadaljujte z izpiranjem. / Ce drazenje oci ne preneha: poiscite zdravnisko pomo¢/oskrbo. / Odstraniti vsebino/
embalazo v skladu z lokalno zakonodajo.

Osebna zascita:
Priporo¢amo uporabo obrazne polmaske s filtrom Al.

Hramba:

«  prisobnitemperaturi

- vzratnem prostoru

+  zaSciteno pred soncno svetlobo
« izven dosega otroskih rok

Garancija:
NasSa pisna, ustna ali prakticna navodila za uporabo temeljijo na nasih izkusnjah in testiranjih, zato se lahko
smatrajo kot neobvezujoca. Ker nimamo nadzora nad uporabo in obdelavo, je za le-to odgovoren uporabnik.
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(Acrylic material for custom impression trays)

Interacryl plast is a cadmium-free, self-curing material based on methyl methacrylate. It is supplied as a
polymer and monomer and is intended for fabricating custom impression trays.

Indications:
«  Fabricating custom impression trays.

Contraindications:
- not for removable dentures
- not for orthodontic

Directions for use:

Mixing ratio at room temperature:
Mixing ratio: 33,6 g powder / 8 ml liquid (4,2 g powder /1 ml liquid)

First pour the liquid into a sillicone mixing vessel, then add the required amount of powder. Mix the two
components, using a spatula, until the dough is no longer stickly and separates cleanly from the sides of the
mixing vessel. This should take about 90 seconds at room temperature (22°C). Then the dough can be applied
directly to the plaster model - which should have been coated with Isoacryl in advance. During the plastic
phase, the material can be processed for approximately 6 minutes. At room temperature, the tray material
will cure 12 minutes after mixing. To ensure that the trayretains its shape optimally, it should be post-cured by
immersing it in water at a temperature of 60°C for a period of 4 minutes.

Caution:
Do not mix polymer powder with another supplier monomer liquid and vice versa.

Danger: Highly flammable liquid and vapour. / May cause respiratory irritation. / Causes skin irritation. / May
cause an allergic skin reaction. / Causes serious eye irritation. / Keep away from heat/sparks/open flame/hot
surfaces. - No smoking. / Keep container tightly closed. / Avoid breathing vapours. / Keep away from heat/
sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking / Keep container tightly closed. Avoid breathing vapours. / IF
ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. / Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face
protection. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to do. Continue rinsing./ If eye irritation persists: Get medical advice/attention. / Dispose of contents/
containers in accordance with local regulation.

Personal protection:
We recommend wearing half facemask with filter Al.

Storage:

+  atroom temperature

+ inthe place with good ventilation
+  keep away from sunlight

+  keep away from children

Warranty:

Any technical consulting regarding our products, wheather verbal, in writing or during demonstrations, is
carried out to the best of our knowledge and is to be considered nonbinding. We have no control over use,
application and processing, for which the user is responsible.
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(Kaltpolymerisat fiir individuelle

Abformloffel und Bassisplatten)

Interacryl Plast ist ein cadmiumfreies Selbstpolymerisat auf Methylmethacrylat-Basis. Es wird in Polymer- und
Monomerform geliefert und fiir die Herstellung individueller Abformloffel verwendet. Die Fliissigkeit ist in
mehren Farben lieferbar.

Indikationen:
«  Zur Herstellung individueller Abformléffel.

Kontraindikationen:
« nicht fiir die abnehmbare Prothetik
- nicht fiir Kiferorthopadische Gerate

Verarbeitung:

Mischungsverhdltnis bei Raumtemperatur:
Mischverhaltnis: 33,6 g Pulver / Fliissigkeit 8 ml (4,2 g Pulver / 1 ml Fliissigkeit)

Fliissigkeit zunachst in einen Silikonanriihrbecher giessen, dann die erforderliche Pulvermenge hinzugeben.
Beides mit einem Spatel durchmischen, bis der Teig nicht mer klebrig ist und sich sauber von den Wéanden
des Anmischbechers l6sen Iasst. Dieser Vorgang diirfte bei Raumtemperatur (22 °C) ungeféhr 90 Sekunden
in Anspruch nehmen. Dannkann der Teig direkt auf das zuvor isolierte Gipsmodell aufgetragen werden. Die
Verarbeitungsbreite des Materials in seiner plastischen Phase betrégt ca. 6 Minuten. Das Léffelmaterial hartet
bei Zimmertemperatur innerhalb 12 Minuten nach dem Anmischen aus. Um sicherzustellen, dass der Loffel
seine Form optimal beibehdlt, sollte er nachgehdrtet werden durch 4-miniitiges Eintauchen in Wasser bei
einer Temperatur von 60 °C.

Achtung:
Die Polymeren (Staub) nicht mit anderen Monomeren (Flussigkeit) mischen.

Gefarlich:

Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar. / Kann die Atemwege reizen. / Verursacht Hautreizungen. / Kann
allergische Hautreaktionen Verursachen. / Verursacht schwere Augenreizung. / Von Hitze/Funken/offener
Flamme/heiBen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen. / Behalter dicht verschlossen halten. / Einatmen von
Dampf vermeiden. / BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. / Schutzhandschuhe
/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. / BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spiilenVorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen. / Bei
anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/drztliche Hilfe hinzuziehen. / Entsorgung des Inhalts / des
Behélters gemaB den ortlichen Vorschriften.

Personliche Schutzausriistung:
Es wird eine Halb-Gesichtsmaske mit Filter AT empfohlen.

Aufbewahrung:

«  Zimmertemperatur

+ inluftigen Raumen

«  lichtgeschutzt

+ auserhalb der Reichweite von Kindern

Gewahrleistung:

Unsere schriftlichen, mundlichen oder praktischen Gebrauchsanweisungen basieren auf unseren. Erfahrungen
und Tests, daher konnen sie als nicht verbindlich betrachtet werden. Da wir keine Kontrolle uber die Verwendung
und Verarbeitung haben, ist dafur der Verwender verantwortlich.
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(Akrilatna masa za individualne Zlice)

Interacryl plast je hladnopolimerizaju¢a masa, bez kadmija, na osnovi methylmetakrilata: od polimera (prah)
i monomera (tekucine).

Indikacije:
« izrada individualnih Zlica

Kontraindikacije:
« nije za izradu mobilno protetskih nadomjestaka
< nije za upotrebu u ortodonciji

Uputa za upotrebu:

Omjer mijeSanja na sobnoj temperaturi:
Omijer mijeSanja: 33,6 g prah / 8 ml tekucine (4,2 g praska / 1 ml tekucine)

Tekucinu ulijemo u silikonsku posudu i dodamo potrebnu koli¢inu praha. Masu dobro mijesamo (90 sekund)
sve dok tijesto ne postane homogeno i ne lijepi se vise na stranice posude. Pripremljenu homogenu masu
nanesemo na gips model izoliran vom. Vrijeme obrade materijala u plasticnoj fazi je 6 minuta. Oblikovana
individualna Zlica iz Interacryl plasta kod sobne temperature samopolimerizira za 12 minuta. Kako bi postigli
optimalnu polimerizaciju i oblik individualne Zlice moramo je potopiti u vodu za grijanu na 60°C cca. 4 minute.

Upozorenje:
Ne mijeSajte polimer (prah) sa drugim monomerom (tekucinom)

Opasno:

Tekucina i pare su lako zapaljivi. / MoZe uzrokovati nadrazenost diSnog sustava. / Nadrazuje kozu. / MoZe
izazvati alergijske reakcije koze. / Uzrokuje teSku nadrazenost ociju. / Cuvati odvojeno od izvora topline, izvora
iskrenja, vrucih povrsina, otvorenog plamena. — Pusenje zabranjeno. / Cuvati u dobro zatvorenim spremnicima.
/Ne udisati pare. / Ako dode u dodir s kozom: odmah isprati s dovoljno sapuna i vode. / Nositi zastitnu odjecu,
zastitne naocale i zastitne rukavice. / Ako dode u dodir s o¢ima: nekoliko minuta pazljivo ispirati vodom.
Ukoliko nosite kontaktne lece, pokusajte ih skinuti. Nastavite s ispiranjem. / Ukoliko nadrazenost ociju ne
prestaje: zatrazite savjet lijecnika ili potraZite lije¢nicku pomoc. / Ambalazu odnosno sadrzaj treba ukloniti u
skladu s

Osobna zastita:
preporuca se upotreba maske za lice s filterom Al

Cuvanje:

+  nasobnoj temperaturi

+ nadobro prozracenom mjestu

- drzati zasticeno od sunceve svijetlosti
-+ drzati van dohvata djece

Garancija:

Nasa pisana, usmena ili prakti¢na uputstva za upotrebu su utemeljena na nasim iskustvima i testiranjima, zbog
¢ega se mogu smatrati kao neobavezujuca. Zbog nemogucnosti nadzora nad upotrebom i primjenom, je za
isto odgovoran korisnik.
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(camononumepu3ayioLLascs akpunarHas Macca)

Interacryl plast — camononumepusyemas nckyccTBeHHas Macca 6e3 coaepxanns kaamus. [IByXKOMNOHEHTHbIi
akpunat, cocTouT M3 NoauMepa - NOpoLKa ¥ MOHOMEPa-XuaKoCTU. OKpalleHHbIA KOMMOHEHT noauMep,
MOHOMep - 6eCLIBETHbIIA.

WHamnkaumm:
«  [1pou3BOACTBO MHANBUAYANbHbIX OXKEK

MpotnsonokasaHus:
< HE anq n3rotosnieHns CbemHbIx NPoTe308
< HE anq ncnonb3oBanus B OPTOAOHTUM.

WHCTPYKLMM MO NPUMEHEHMIO:

CoOTHOLLEHME CMECH NpKU KOMHATHOI TeMnepaType:
CoortHolueHne cmecu: 33,6 r nopotuok / 8 Ma xuakocTn (4,2 r nopotuka / 1 Mn XnAKOCTH)

KnakocTb 3an1Tb B CUAMKOHOBbIA COCYA, 06aBUTb HEOOXOAMMOE KOMMYECTBO MOPOLUKA 1 00@ KOMMOHEHTa
cMewmBath (90 cek.), 4O Tex Nop, NOKa Macca He CTaHeT OiHOPOAHON U He Oy/eT 0CTaBaTbCs Ha CTeHKax
cocyna. oToBylo 0AHOPOAHYI0 MACCy HAHOCTb HA FUNCOBYIO MOAENb, U30/1MPOBaHHYI0 Isoacrylom. Bpems
00paboTki Matepuana B nnactuyeckoit ¢pase 6 muHyt. ChopmmupoBaHHas OTTUCKHAs NoxKa U3 Interacryla
CaMOOTBEPX/AeTCs NPU KOMHATHOM Temnepatype B TeueHue 12 MUHYT. [NS AOCTVXEHWS ONTUManbHoM
noauMepu3aLmni n GOpMbl MHAMBIUAYANbHON OTTUCKHO NOXKN, HEOOXOAMMO NOrPy3nTh ee NpU6AN3NTENbHO
Ha 4 MMHYTbI B Bogy, Harpetyio 4o 60°C.

BHumanue:
He cmelwnBaTb nosnmep (NOpOLLIOK) C MOHOMEPOM (XWMAKOCTb) APYriX NOCTAaBLMKOB 1 HA0OOPOT.
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OnacHo:

Jlerko BOCNAAMEHAOWAACH XMAKOCTb M Napbl. / MOXeT Bbi3BaTb Pa3ApaxeHne AbixaTeNbHblx nyTei. /
Bbi3biBaeT pasgpaxenue koxu. / MoxeT Bbl3BaTb anneprinyeckylo peakumio Ha koxe. / Boi3biBaeT cunbHoe
pasgapaxeHue rnas. / XpaHuTb BAanu o1 UCTOYHUKOB TENNa, UCKP, FOPSuMX NOBEPXHOCTEN, OTKPBITOTO OTHS. -
He KypuTb. / XpaHuTb KOHTEHEp NNOTHO 3aKpbITbIM. / He BAbIXaTb Napbl. / [pu KOHTaKTe € KOXei, Npomoiite
60MbWMM KONNYECTBOM BOAbI C MbINOM. / HOCUTb 3alUMTHYIO OAeXAy, 3aluuTHble O4kn 1 nepyatku. / Mpu
nonafaxuu B rnasa: OCTOPOXHO NPOMbITh N1a3a BOAOW B TEYEHUE HECKONbKNX MUHYT. CHATb KOHTaKTHble
NMH3bI, €CIM OHW €CTb M eC/N 3T0 Nerko CMoxeTe caenatb. MpodomKuTb npombiBaHue mas. / Ecan
pa3zpaxeHue rnas He NpoxoauT: 06PaTUTLCS 38 MEANLMHCKON NOMOLLBIO / YAanNTb COAEPXMMOE U KOHTEAHep
B COOTBETCTBUM C MECTHBIMY NPaBUNaMU-3aKOHOAATENBCTBOM.

3awura:
Pekomenayem ncnonb3osaxue nonymacku Ans amua ¢ dunstpom Al

XpaHeHue:

+  MpW KOMHATHOW TemMnepatype

+ B XOPOLIO NPOBETPMBAEMOM NOMELLEHUN
+  nojanblle OT CONHEYHOro CBeTa

+  BHE OCAraeMOoCTH 1ETCKUX PYK.

lapaHTus:

Halun nucoMeHHble, YCTHbIE MK NPaKTUYECKIe UHCTPYKUMM NO MPUMEHEHII0 060CHOBaHbI Ha HallleM onbiTe 1
TECTUPOBAHMSAX, MO3TOMY MOTYT ObiTb He 06513aTeNbHbIMU. B CBA3M C T€M, UTO Mbl HE KOHTPOMPYEM NPUMEHEHNE
1 NeepaboTKy, OTBETCTBEHHBIM ABNSETCA NOTPEOUTEND.
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(AkpunaTHa Maca 3a MHAMBUAYANHW NaxuLy)

WHTepakpun nnacT e BewTayka Maca 3a NadHa nonvmepusauuja, 6e3 Kagmuym, Ha OCHOBA Of
MeTaMeTUnakpunat: noaumep (Npas) n MOHOMEP (TeYHOCT). MTepakpun nnact necHo ce noaroreysa ,He ce
nenu, a xonTara 60ja 1aBa y6aB KOHTPACT CO OTUCHUOT MaTepujan.

WHamnkaumm:
« W3pabotka Ha MHAMBUAYANHN NAXNLM 3@ OTUCOK.

KoHTpanHankaumm:
«  He e 3au3paborka Ha MOOWIHM NPOTETUYHY HAZOMECTOLM;
«  He ce ynotpebyBa BO OpTOAOHTH]a.

Ynatcreo 3a ynorpe6a:

Meluarbeto Ha 0AHOCOT Ha COGHa TeMneparypa:
Melwwatbe non: 33,6 r npas / 8 M1 TeYHOCT (4,2 T npaLunHa / 1 M TeYHoCT)

TeyHocTa ja BneBame BO CUIMKOHCKM Caf, 33 Mellatbe Ha KOeLWTo ce [0AaBa NoTpeGHOTO KONNYeCTBO Npas
1 Macata 4o6po ja mewame 90 cekyHaM, ce AoAeKa TeCToTo He CTaHe XOMOTeHOo U Ke npectaHe fia ce nenu
N0 YWA0BUTE Of CaAoT. Baka U3roTBEHNOT MaTepUjan ro HaHecyBaMme Ha runcaHuoT MOAEN KOj € M301MpaH
co M3oakpun. Bpemeto 3a pabota Ha Matepwjanor Bo nnactnyHa dasa Tpae 6 muHyTH. O6nuKyBaHata
VHAMBKAYaNHa Naxuua 3a 0TUCOK oA V130akpun nacrata ce camononumepuanpa npu cobHa Temneparypa og
12°Ll. 3a Aa ja foCTUrHeMe onTManHaTa NoanmMepu3aLvja Ha 06/NKOT Ha MHAMBMAYaNHATa Naxuua 3a 0TUCOK,
ja notonyeame BO BoAa 3arpeaHa Ha 60°Ll, co BpemeTpaetbe okony 4 MUHyTH.

Hanomena:
He ro mewwajte nonmepoT(npaBoT)co Apyr MOHOMeEp 1 06paTHO.
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BaxHo:

JNlecto ncnapavea TeyHocT. / Mpean3sukyBa Apa3Herbe Ha AUWHUTE naTtvwTa. / Mpeanssukysa ApasHere Ha
Koxara ./ [pean3suKyBa anepruynu peakummn Ha Koxara ./ Npean3sukyBa apasHere Ha ounte./ [la ce uysa
NOHAacTpaHa OA TOM/IMHA ,MCKPa ,TOMW NOBPLUMHN ,0TBOPEH oraH .-lywerseto e 3abpaneto./ [la ce yyBa BO
TeCHU W 3aTBOPEHN nocyau. / [la He ce BAMLYBa ncnapyBakeTo . / [pn KOHTAKT CO KoXarta Aa ce u3mne co
MHOry canyH v Boda . / HoceTe 3alWTUTHO OAENO , 3alUTUTHU O4YMNa W 3alUTUTHW pakasuum . / Mpn gonup co
o4uTe : HajHanpen U3MKBajTe CO BOAA HEKOMKY MUHYTH . OACTPaHETe M1 KOHTaKTHUTE NeKu , ako r1 marte u
aKo T0a ro npasute 6e3 notelwkoTuu . MoToa NpogoMKeTe CO UCNMUParbeTo. / AKo Apa3HEHETo Ha ouuTe He
npectaHe : nobapajre MeanumMHcka nomow . /OacTpaHeTe ja coapxuHata / ambanaxara BO 3aBUCHOCT Of
NIOKaNHOTO 3aKOHOAABCTBO.

Jlnyna 3awTwta:
Ce npenopayysa ynotpeba Ha Macka 3a nuue co puntep Al

YyBare:

+  Ha cobHa Temneparypa

« 06po BeHTMNMPaHa npocTopuja
+  CBET/I0CHO 3allTUTeHa

+  HegocTanHo 3a ManuTe fela

lapaHuuja:

Buno Kakea TexHnuka KOHCyNTaLMja Co Hac W 3a HaluuTe NPOAYKTM FOBOPHO, WM MUCMEHN Ha OCOHOBA Ha
HaLeTo MCKYCTBO BO MpakcaTa HO Toa e He3afo/mkuTenHo. biuaejki Hne Hemame Hasop Ha u3BenbaTa na 3a
T0a € OATrOBOPEH KOPUCHUKOT.



INTERACRYL PLAST @

(Dentalni pryskyfice pro zhotovovan{

individualnich otiskovacich IZic.)

Interacryl plast je pryskyfice polymerujici za studena, bez kadmia, na bdzi methylmetakryldtu (polymer -
prasek + monomer - tekutina). Interacryl plast se snadno opracovdva, nelepi se, Zlutd barva dobre kontrastuje
s otiskovacimi materidly.

Indikace:
- zhotoveni individualnich otiskovacich IZic

Kontraindikace:
« neni mozno zhotovovat snimaci néhrady
« nenivhodné pouzit v orthodoncii

Névod na pouziti:

Smésovaci pomér pfi pokojové teploté:
Michaci pomér: 33,6 g prasek / kapalina 8 ml (4,2 g prasku / 1 ml tekutiny)

Tekutinu nalijeme do silikonové michaci nadobky a pfidéme potfebné mnozstvi présku. Oba komponenty
dobre promichame, cca 90 vtefin, tak dlouho dokud neni smés homogenni konsistence a nelepi se na stény
michaci nddobky. Pnpravenou homogenni smés naneseme na sadrovy model naizolovany izolacni tekutinou
isoacryl. Cas zpracovani smési v plastické fazi ¢ini 6 minut. Zhotovena individudini otiskovaci Izice z Interacrylu
plast samopolymeruje pfi pokojové teploté za 12 minut. Optimaini polymerace dosahneme tak, Ze otiskovaci
IZici ponofime do teplé vody ohfaté na 60°C (4 min).

Nebezpedi:

Vysoce hoflava kapalina a pdry. / Mlze zpisobit podrdzdéni dychacich cest. / Drézdi kizi. / Mize vyvolat
alergickou kozni reakci. / Zpisobuje vézné podrézdéni o¢i. / Chrante pFed teplem/jiskrami/otevFeny’m
plamenem/horkymi povrchy. — Zdkaz koufeni. / - Uchovdvejte obal tésné uzavieny. / Zamezte vdechovani
par. / PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. / Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/oblicejovy $tit. / PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. / Pretrvava-li
podrazdéni oci: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetient. / Odstrarite obsah / obal v souladu s mistnimi predpisy.

Osobni bezpec¢nost:
Pouzijte rousku s ochrannym filtrem A1.

Skladovani:

+  pripokojove teploté

«  namisté s dostatecnym vétranim
- chraiite pred slunecnim zafenim
+ uchovavejte mimo dosah déti

Zaruka:

Veskere poskytovane pokyny k pouziti, podane ustné, pisemné Ci ve formé prakticke ukazky, jsou zalozeny
na nasich znalostech a zkuSenostech a nemohou byt pokladany za zavazne. PouZziti ani zpracovani vyrobku
nemame pod dohledem, je za né tedy odpovédny uzivatel.
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INTERACRYL PLAST @
Interacryl plast es un material autopolimerizable sin cadmio basado en metacrilato de metilo. Se suministra
como un polimero y mondmero y estd destinado a la fabricacién de cubetas de impresion individuales.

Indicaciones:
- Fabricacién de cubetas de impresion individuales

Contraindicaciones:
- no para las protesis removibles
- no para aparatos de ortodoncia

Instrucciones de uso:

Proporcion de la mezcla a temperatura ambiente
Proporcién de mezcla: 33,6 g polvo / 8 ml liquido (4,2 g polvo /1 ml liquido)

Primero vierta el liquido en un recipiente de silicona para mezclado, a continuacion, afiadir la cantidad
necesaria de polvo. Mezclar los dos componentes, utilizando una espdtula, hasta que la masa ya no sea
pegajosa y se separe limpiamente de los lados de la tazén de mezclado. Esto debe tomar unos 90 segundos
a temperatura ambiente (22°C). A continuacion, la masa se puede aplicar directamente al modelo de yeso -
que deberfa haber sido recubierto con Isoacryl con anticipacion. Durante la fase de plastico, el material puede
ser procesado durante aproximadamente 6 minutos. A temperatura ambiente, el material curard la cubeta en
12 minutos después de la mezcla. Para asegurarse de que la cubeta conserve su forma de manera 6ptima,
debe ser post-curado por inmersion en agua a una temperatura de 60°C durante un periodo de 4 minutos.

Precaucion:
No mezcle polvo de polimero con otro liquido de monomero de otra marca y viceversa.
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Peligro

Liquido y vapores muy inflamables. / Puede causar irritacién respiratoria. / Provoca irritacion de la piel. / Puede
provocar una reaccion alérgica en la piel. / Provoca irritacion ocular grave. / Mantener alejado de / chispas /
llama abierta / superficies de calor calientes. - No Fumar. / Mantener el recipiente herméticamente cerrado. /
Evite respirar los vapores. / EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabdn. / Llevar
guantes / ropa protectora / proteccion para los ojos / proteccién en cara / EN CASO DE CONTACTO CON LOS
0JOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitese los lentes de contacto, si lleva
y resulta fécil. Proseguir con el lavado / Si la irritacién ocular persiste. Consultar a un médico / atencién. /
Eliminar el contenido / contenedores de acuerdo con la reglamentacion local

Proteccion personal:
Recomendamos el uso de un medio mascarilla con filtro Al.

Almacenamiento:

+  atemperatura ambiente

« enellugar con buena ventilacion

- mantener alejado de la luz solar

- mantener alejado del alcance de los ninos

Garantia:

Cualquier consulta tecnica conrespecto a nuestros productos, sea verbal, por escrito o durante demostraciones,
se lleva a cabo a nuestro leal saber y entender y debe considerarse no vinculante. No tenemos ningun control
sobre el uso, la aplicacion y el procesamiento, de los cuales el usuario es responsable.
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(e3 GeTiMeH NonMMepneHeTiH akpunaTTsi Macca)

Interacryl PLAST — e3 GeTiMeH NonMmepneHeTiH KaamMuinaH TypMalTbiH xacaHabl Macca. Ei kypamaac akpunar,
NONMMEPLEH — YHTAKTaH XaHe CYAKTbIK-MOHOMEPIHEH Typafibl. BosnFaH nonuMep KypayLbiChbl, MOHOMEP - TYCCI3.

WHpnkaunsnap:
+ XKeke KacbKTapablH eHaipici

Kapcbl kepceTimaep:
« AnbiHFbiW npotesaepai xacayra APHAIMAFAH.
+ OpropoHtnaaa konpaHyra APHAJIMAFAH.

KonpaHy 6oiblHLIa HyCKay/bIKTap:

Xaii TemnepatypacbiHAa KOCnaHbIH apakaTbiHachl:
KocnaHblH apakaTbiHackl: 33,6 I yHTaK / 8 MN CyibIKTbIK (4,2 I YHTaK / 1 MA CyAbIKTbIK)

CyMbIKTBIKTbI CUIMKOH bIABICKA Ky/bIHbI3, KaXETTI MeNLepae YHTaKTbl KOCbIHbI3 XaHe kocna GiptekTi GonFaHLwa
X8He blAbICTbIK kabblpFanapbiaa KanFaHlua Ko KOMNOHEHTTi apanacTbpbiibi3 (90 cek.). AaiibiH GipTeKTi KocnaHb!
Isoacryl-MeH OKLaynaHFaH runctik Moaenbre Tycipikia. Matepuanabii nnacTvk ¢pasana eHaeny yakbitol 6 MUHYT.
Interacryl-aeH xacanFaH kansintackaH 6eaepnemeni kacblk 6enMe TemneparypacbiHaa 12 MUHYT iwiHae e3airiHeH
Katasbl. OHTaiiNbl NONMMEPU3aLMsFa XaHe xeke 6eaepnemMeni KacbiKTbiH NiLiHiHe XeTy yiiH oHbl 60°C-re aefiH
XbINbITBINFAH CyFa WamMaMeH 4 MUHYTKa 6aTbipy Kaxer.

Hasap ayaapblHbI3:

TMonumepai (yHTaKTbi) 6acka XeTKi3yLinepai MOHOMEPIMEH (CY/bIKTbIFbIMEH)
ApanacTblpMaHbl3 XaHe Kepiciile.
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Kayinti

Te3 XaHaTblH CyiblKTbIK neH 6y./ [emany xonaapbiHaa TITIPKEHAIPrWTK ce3iMaepiH Tyablpadbl./ TepiHiK
TiTipKEHAIpriWwTiriH - Tyabipaael/ Tepine anneprisnbik peakumsnapbiH Wakbipra anafbl/ Kesai Titipkeraipeai./
XKblny, YIWKbIH, bICTBIK GeTkeiinep, allblk OT Ke3aepiHeH anlak bicTay KaxeT-Temeki wekney./KoTeliHepai Holk
xabblK TypiHae cakTay./ Bymen aem anmay./ Tepire Tvin KeTKeH XarFaaiaa CyablH YAKeH MenwepimeH cabbliiaan,
LWwanbin xi6epy./ KopFarbiC KUIMiH, KOPFaHbIC Ke3inaipiriH XeHe KonFantapasl KonaaHy./ Kesre Ture xafnaiaa:
GipHeLue MUHYT 607bl CyMeH LWato. Ke3 nuH3anapbiH KueTiH 601CaHbI3, WeLwin TacTaraHbiHb3 X6H. Ke3aiH WatoblH
xanFacTelpy. Erep ke3aiH TiTipkenyi etneitiv 6oncaH: Aspirepre xabapnackaH xeH. KowTeitHepai xeprinikTi
3aHbIbIKKA COMKEC KalTa BHAEYTe BTKi3y.

KopraHbicbl
A1 Cyarini 6eTke apHanFaH xapToinait 6etnepaeHi KonaaHy YCbiHbiNaabl.

Cakray:

«  0enve TeMnepaTypacbiHaa

+ KaKCbl XENAeTiNeTiH yi--xanaa
+ KYH XapblfblHaH y3aK xepae

«  Gananapra KOMXeTIMCI3 xepae.

Keninaik:

BisgiH KonmaHy GoibiHWa xa30alwa Hemece Toxipubenik Hyckaynblkrap 6isgiH  Texipubemisre xaHe
TecTineynepimiare  Herisgenres, COHAbIKTaH MIHAETT  GonmMaybl MyMKIH. KonaaHbinyblH XoHe eHaenyiH
6aKblNaMaiTbIHbIMbI3Fa 6aiinaHbICTbl XayanTbl Ty/iFa TyThiHyLLb 60bIN Tabbinagbl.
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To Interacry! Plast eivat éva analMaypgvo armo Kadpio,autoakAnpuvopEVo LAIKO o BaciZeTal 0To HEBAKPUAIKO
HeBON0.AlaTiBETAL Qv TTONVHEPEC KAl 0QV LOVOUEPEG KL EXEL SNUIOLPYNBEL yia va Xpnowporoteltal otnv
TapayyeNa KaTaoKeLr ATopKwy SIoKapiwv.

Evbeigelc:
«  EnlmapayyeNa Kataokewur atopikay Slokapiwv.

Awdikaoia enegepyasiag:

Avaloyia avaugng os 8eppokpaocia Swyatiov:
Avaloyia avaugne: 33,6 gr og okovn / 8 ml uypo (4,2 gr okévng / 1vypod ml)

Mpwta YOVETE TO LYPO HETX 0'Eva GOYELD UIENG GIMKGVNG KAl KATOTY TIPOOBETETE TNV ANATOVKEVN TTOCOTNTA
OKOVNG.AVAUYVUETE TA 600 GLOTATIKA XPNOILOTOWWVTAG Hid OTIATOLAA HEXPL VA TTADOEL VA Eival KOMWEES TO
piypa kat va dlaywplete Mpwe aroé Ta Tolwuata tov soxeion.Avtn n dladikacia pigng amatel mepirou
90 eutepOAEnTTa o€ BeppoKpacia dwuatiov (22°C).Katdmy 1o piypa mpemel va amwBel apéowe ato yuPivo
E£KUAYEID TO 0MOl0 Ba TTPEMEL TIPONYOUUEVOC Va EXEL EMOTPWOEL pE Isoacryl.Katd 1o MaoTikd oTadlo To LAKG
TIPEMEL va LEIoTATAL EMEEEPYAia yia TTepIToL 6 AemTd. Y Beppokpacia dwuatiov,To LAKG Tov Slokapiov Ba
OKANPLVOEL 12 AemTd peta tn uign.MNa va eipaote BERatot 6Tt Ba SlatnproEL To OXNIaA TOL 0TO BEATIOTO SuvaTo
BaBpo,mpémet va LTooTel

LETA-OKANPLVON HEOW TNG ERBATTTIONG TOL OF VEPO,0E BePpOKpacia Twv 60°C Kal yia Tepiodo 4 AETTTwV.

Mpoooxn:
Mnv avaptyvOETe TTOADUEPT OKOVN E GANO LOVOUEPES LYPO KAl QVTIOTPODA.
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Kwvduvog

Yypo Kkat atpol moA e0@AeKTa. / Mnopa va npom]\soa epse oHo NG uvarrveuoumq 0600. / Hpom)\a
£peBIOPO TOL 6spuutoc / Mnopa va npom)\soa O)\)\SDVLK[] 6spucmm avu&pcon / Mpokahel ooBapo
oq;@u)\umo epeetouo / Muxptu arno espuomm/omvenpec/vuuvsc @Aoyeclespusc emoavetec.. / Na duatnpeitat
0 neplexmc epunnKa K)\SLOIOC /Anoq)euyas va uvcmvssxs atpolc. /ZE [EPINTQZH ENA®HY ME TO AEPMA:
I'I)\uveIe ue aweovo vepd Kat oamouvt/ Na gopdte TPOOTATELTKA vuvna/npoomreuum evBuuam/usoa
atop KﬂC npoomotac yla ta uam/npooumo / ZE I'IEP\FITOZH EI'IA<DHZ ME TA MATIA Zemlovete npooemxa
it vepo ya uszm Aerta. Eavumpxouv q)(lKOl EMAQNC, APAIPEDTE TOUG, EPOTOV Elval EDKONO. ZUVEXLOIS va
Eemievete. / EQv bev Unoxwpa 0 0QBAAIKOC £peBIONOC: YupBoLAELBElTe/EmokePBElTE VIaTpo. / -AiGBEon
TOU TIEPIEXOUEVOV/TIEPIEKTN OF.

I'Ipoowmksc I'lpO(pU)\ClESlC
ouvioTatal va opdte Paoka mpoatactag pe iAtpo tomou Al

Ano@rkevon:

. 0t Sspuoxpuom Bwuunou

. 0t uspoq JIE KaAO eEaeplouo

« OULNAOOETE PAKPLG ATTO TO NAIAKO PWE
« OULNAOOETE PAKPLG aTTO TSI

EWUHOH

Onona&qnors stvmn ouuBou)\n OYETIKA HE Ta npmovm uag, ﬂqu)Ole(l yparta n Katd &upxaa
eKBnAwoswv &sEavsml le Bdon ta 010 iela mou vapn(ouue Kal TTPETEL va eempnea 1N SE0PELTIKN.Aev
£X0LLE ENEYXO TNG XPNONG, TNG EQAPLOYNG KAl TNG eMeEepyaotac, yia ta omola elvat umebBLVOG o.

23



INTERACRYL PLAST @

(masa de acrilat pentru lingura individuala)

INTERACRYL PLAST este o masa sintetica cu polimerizare la rece pe baza de metilmetacrilat, fara cadmiu,
compusa din pulbere (polimer) si lichid (monomer).

Indicatii
- Formarea lingurii individuale.

Contraindicatii
< Nuse utilizeaza pentru lucrdri de protetica mobila.
« Nu se utilizeaza in ortodontie.

Intructiuni de utilizare

Proportii de amestec, la tempertura camerei:
Raport de amestecare: pulbere 33,6 g/ 8 ml de lichid (4,2 g praf / 1 ml de lichid)

Lichidul se toarna in vasul de silicon si adaugam cantitatea necesara de pulbere amestecind bine (90 secunde)
pind la obtinerea unei mase omogene care nu se mai lipeste de marginile vasului. Masa omogena astfel
preparata se pune in modelul din gips care a fost in prealabil izolat cu isoacryl. Timpul de prelucrare in
faza plastica este de 6 minute. Lingura individuald executata din acest material se autopolimerizeaza la
temperatura camerei in 12 minute. Pentru obtinerea polimerizarii si formei optime vom introduce lingura
individuald in apa calda la 60°C, 4 minute.

Atentie:
Nu amestecati pulberea de polimer cu un alt monomer lichid, de la alt furnizor si invers.
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Pericol:

Lichid si vapori foarte inflamabili. / Poate provoca iritarea cdilor respiratorii. / Provoaca iritarea pielii. / Poate
provoca o reactie alergica a pielii. / Provoacd o iritare gravd a ochilor. / A se pastra departe de surse de
caldurd/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. - Fumatul interzis. / Evitati sa inspirati vaporii. / IN CAZ DE
CONTACT CU PIELEA: spdlati cu multa apa si sapun. / Purtati manusi de protect\e/mbracammte de protectie/
echipament de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei. / IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu
atentie cu apd timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, dacd este cazul si dacd acest lucru
se poate face cu ugurinta. Continuati sa clatiti. / Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul. / -Aruncati
continutul/recipientul la.

Protectie personala:
Vd recomandam utilizarea unei masti faciale cu filtru Al.

Depozitare:

-+ latemperatura camerei

+ inloc bine aerisit

« ase feri de lumina soarelui
+ asetine departe de copii

Garantie:

Orice consultantd tehnica cu privire la produsele noastre, fie verbal, in scris sau in timpul demonstratiilor, este
efectuata in cea mai buna cunoastere si nu trebuie considerata obligatorie. Nu avem control asupra utilizarii,
aplicarii si procesarii, pentru care utilizatorul este responsabil.
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INTERACRYL PLAST @
Interacryl Plast eshte nje material vetpolimerizues metil metacrilati pa cadmium. Perbehet nga polimeri dhe
monomeri dhe perdoret per luge individuale.

Aplikimet:
- Pergatitje e lugeve individuale.

Pergatitja:

Raporti Pérzierja né temperaturé dhome:
Pérzierjen Ratio: pluhur 33,6 g / 8 ml Iéng (4,2 g pluhur / 11éngshme ml)

Ne fillim hidhet lengu ne nje ene per perzierjen e silikonit, pastaj hidhet pjesa e pluhurit. Pezihet pluhuri dhe
lengu me spatul deri sa brumi i formuar te mos ngjisi me neper faget e enes ne te cilen eshte kryer perzierja.
Kjo duhet te ndodhi brenda 90 min ne nje temperature dhome rreth 22 grade C. Pastaj brumi duhet vendosur
ne model cili eshte izoluar me pare. Rregullimi mbi model duhet bere brenda 6 minutave. Ne temperaturen e
dhomes polimerizimi kryhet mbas rreth 12 minuta mbas perzierjes. Per te gene te sigurt mund ta leme per 4
min ne uje me temperature 60 grade C.

Kujdes:
Mos perzieni pudren polimer me nje likid te nje furnizuesi tjeter dhe anasjelltazi.
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Kujdes:

Monomeri permban metil metakrilat dhe:

merr flake lehtesisht

eshte helmues dhe i demshem per syte dhe lekuren

duhet mbajtur ne nje vend te ftohte te erret dhe te ajrosur mire

duhet mbajtu larg nga vatrat e zjarrit dhe gjate procesit te punes nuk duhet pire duhan
nuk duhet hedhur ne lavaman

gjate perzierjes mund te kete shkarkime elektrostatike

Kujdesi vetjak:
Ju rekomandojme te perdorni nje gjysme maske fytyre me filter Al.

Ruajtja:

»  Ne temperature dhome

« Ne nje ambient me ventilim te mire
+  Mbajeni ne nje vend larg drites

+  Mbajenilarg femijeve

Garancia:

Cfaredolloj konsultimi teknik per produktet tona, qofte verbal, me shkrim apo gjate demonstrimeve behet
ne maksimumin e dijeve tona dhe duhet te konsiderohet jodetyruese. Ne nuk kemi kontroll mbi perdorimin,
aplikimin apo procesimin, per te cilat perdoruesi eshte pergjegjes.
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