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INTERACRYL PLAST o

(Akrilatna masa za individualne Zlice)

Interacryl plast je hladno polimerizajoa umetna masa, brez kadmija, na osnovi metilmetakrilata: polimera (prah)
in monomera (teko¢ina). Interacryl plast se enostavno obdeluje, se ne lepi, rumena barva pa daje dober kontrast
odtisnim materialom.

Indikacije:
e |zdelava individualnih odtisnih Zlic.

Kontraindikacije:
e nizaizdelavo snemno proteticnih nadomestkov,
® niza uporabo v ortodontiji.

Navodilo za uporabo:

Mesalno razmerje pri sobni temperaturi:
Mesalno razmerje: 33,6 g prahu / 8 ml tekocine (4,2 g prahu / 1 ml teko€ine)

Tekocino nalijemo v silikonsko meSalno posodo ter dodamo potrebno koli¢ino prahu in maso dobro meSamo

(90 sek.), dokler ni testo homogeno in se ne lepi veC na stene meSalne posode. Pripravijeno homogeno maso

nanesemo na maveni model izoliran z Isoacrylom. Cas obdelave materiala v plasticni fazi je 6 minut. Izoblikovana

individualna odtisna Zlica iz Interacryl samopolimerizira pri sobni tempreraturi v 12 minutah. Da dosezemo

optimalno polimerizacijo in obliko individualne odtisne Zlice, jo potopimo za cca 4 minute v vodo, segreto na
o

Opozorilo:
Ne meSajte polimere (prahu) z drugo monomero (teko¢ino)!

Nevarno:

Lahko vnetljiva tekocina in hlapi. / Lahko povzroci drazenje dihalnih poti. / Povzrota draZenje koze. / Lahko
povzrodi alergijski odziv koZe. / Povzrota hudo draZenje oci. / Hraniti lo¢eno od vrogine, isker, vrocih povrsin,
odprtega ognja. — Kajenje prepovedano. / Hraniti v tesno zaprti posodi. / Ne vdihavati hlapov. / Pri stiku s kozo
umiti z veliko mila in vode. / Nosite zas¢itno obleko, zas€itna ocala in zaScitne rokavice. / pri stiku z oémi:
previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontakine lece, Ce jih imate in Ce to lahko storite brez teZav.
Nadaljujte z izpiranjem. / Ce draZenje oCi ne preneha: poiscite zdravnis8ko pomo¢/oskrbo. / Odstraniti vsebino/
embalazo v skladu z lokalno zakonodajo.

Osebna za¢ita:
Priporo¢amo uporabo obrazne polmaske s filtrom A1.

Hramba:

e pri sobni temperaturi

e v zratnem prostoru

e 7zadCiteno pred soncno svetlobo
e izven dosega otroSkih rok

Garancija:
NaSa pisna, ustna ali praktina navodila za uporabo temeljijo na nasih izkusnjah in testiranjih, zato se lahko
smatrajo kot neobvezujoca. Ker nimamo nadzora nad uporabo in obdelavo, je za le-to odgovoren uporabnik.



INTERACRYL PLAST @

(Acrylic material for custom impression trays)

Interacryl plast is a cadmium-free, self-curing material based on methyl methacrylate. It is supplied as a polymer
and monomer and is intended for fabricating custom impression trays.

Indications:
e Fabricating custom impression trays.

Contraindications:
e not for removable dentures
e ot for orthodontic

Directions for use:

Mixing ratio at room temperature:
Mixing ratio: 33,6 g powder / 8 ml liquid (4,2 g powder / 1 ml liquid)

First pour the liquid into a sillicone mixing vessel, then add the required amount of powder. Mix the two
components, using a spatula, until the dough is no longer stickly and separates cleanly from the sides of the
mixing vessel. This should take about 90 seconds at room temperature (22°C). Then the dough can be applied
directly to the plaster model - which should have been coated with Isoacryl in advance. During the plastic phase,
the material can be processed for approximately 6 minutes. At room temperature, the tray material will cure 12
minutes after mixing. To ensure that the trayretains its shape optimally, it should be post-cured by immersing it
in water at a temperature of 60°C for a period of 4 minutes.

Caution:
Do not mix polymer powder with another supplier monomer liquid and vice versa.

Danger: Highly flammable liquid and vapour. / May cause respiratory irritation. / Causes skin irritation. / May
cause an allergic skin reaction. / Causes serious eye irritation. / Keep away from heat/sparks/open flame/hot
surfaces. - No smoking. / Keep container tightly closed. / Avoid breathing vapours. / Keep away from heat/
sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking / Keep container tightly closed. Avoid breathing vapours. / IF
ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. / Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face
protection. / IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present
and easy to do. Continue rinsing./ If eye irritation persists: Get medical advice/attention. / Dispose of contents/
containers in accordance with local regulation.

Personal protection:
We recommend wearing half facemask with filter A1.

Storage:

e at room temperature

e in the place with good ventilation
e keep away from sunlight

e keep away from children

Warranty:

Any technical consulting regarding our products, wheather verbal, in writing or during demonstrations, is carried
out to the best of our knowledge and is to be considered nonbinding. We have no control over use, application
and processing, for which the user is responsible.



INTERACRYL PLAST o

(Kaltpolymerisat fiir individuelle

Abformidffel und Bassisplatten)

Interacryl Plast ist ein cadmiumfreies Selbstpolymerisat auf Methylmethacrylat-Basis. Es wird in Polymer- und
Monomerform geliefert und fir die Herstellung individueller Abformidffel verwendet. Die Fllissigkeit ist in mehren
Farben lieferbar.

Indikationen:
e Zur Herstellung individueller Abformldffel.

Kontraindikationen:
e nicht flir die abnehmbare Prothetik
e nicht fiir Kiferorthopadische Gerate

Verarbeitung:

Mischungsverhaltnis bei Raumtemperatur:
Mischverhltnis: 33,6 g Pulver / Fliissigkeit 8 ml (4,2 g Pulver / 1 ml Fliissigkeit)

Flussigkeit zundchst in einen Silikonanriihrbecher giessen, dann die erforderliche Pulvermenge hinzugeben.
Beides mit einem Spatel durchmischen, bis der Teig nicht mer klebrig ist und sich sauber von den Wanden
des Anmischbechers losen lasst. Dieser Vorgang diirfte bei Raumtemperatur (22 °C) ungeféhr 90 Sekunden
in Anspruch nehmen. Dannkann der Teig direkt auf das zuvor isolierte Gipsmodell aufgetragen werden. Die
Verarbeitungsbreite des Materials in seiner plastischen Phase betrégt ca. 6 Minuten. Das Loffelmaterial hartet
bei Zimmertemperatur innerhalb 12 Minuten nach dem Anmischen aus. Um sicherzustellen, dass der Liffel
seine Form optimal beibehdlt, sollte er nachgehértet werden durch 4-miniitiges Eintauchen in Wasser bei einer
Temperatur von 60 °C.

Achtung:
Die Polymeren (Staub) nicht mit anderen Monomeren (Flussigkeit) mischen.

Gefarlich:

Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar. / Kann die Atemwege reizen. / Verursacht Hautreizungen. / Kann
allergische Hautreaktionen Verursachen. / Verursacht schwere Augenreizung. / Von Hitze/Funken/offener
Flamme/heiBen Oberfldchen fernhalten. Nicht rauchen. / Behélter dicht verschlossen halten. / Einatmen von
Dampf vermeiden. / BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. / Schutzhandschuhe
/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. / BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spiilen.Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen. / Bei
anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen. / Entsorgung des Inhalts / des
Behélters gemaB den értlichen Vorschriften.

Personliche Schutzausriistung:
Es wird eine Halb-Gesichtsmaske mit Filter A1 empfohlen.

Aufbewahrung:

e Zimmertemperatur

e inluftigen Raumen

e lichtgeschutzt

e auserhalb der Reichweite von Kindern

Gewahrleistung:

Unsere schriftlichen, mundlichen oder praktischen Gebrauchsanweisungen basieren auf unseren. Erfahrungen
und Tests, daher konnen sie als nicht verbindlich betrachtet werden. Da wir keine Kontrolle uber die Verwendung
und Verarbeitung haben, ist dafur der Verwender verantwortlich.



INTERACRYL PLAST @

(Akrilatna masa za individualne Zlice)

Interacry! plast je hladnopolimerizajua masa, bez kadmija, na osnovi methylmetakrilata: od polimera (prah) i
monomera (tekucine).

Indikacije:
e izrada individualnih Zlica

Kontraindikacije:
® nije za izradu mobilno protetskih nadomjestaka
© nije za upotrebu u ortodonciji

Uputa za upotrebu:

Omjer mijeSanja na sobnoj temperaturi:
Omjer mijeSanja: 33,6 g prah / 8 ml tekucine (4,2 g praSka / 1 ml tekucine)

Tekucinu ulijemo u silikonsku posudu i dodamo potrebnu kolicinu praha. Masu dobro mijeSamo (90 sekund) sve
dok tijesto ne postane homogeno i ne lijepi se viSe na stranice posude. Pripremljenu homogenu masu nanesemo
na gips model izoliran vom. Vrijeme obrade materijala u plasti¢noj fazi je 6 minuta. Oblikovana individualna
Zlica iz Interacryl plasta kod sobne temperature samopolimerizira za 12 minuta. Kako bi postigli optimalnu
polimerizaciju i oblik individualne Zlice moramo je potopiti u vodu za grijanu na 60°C cca. 4 minute.

Upozorenje:
Ne mije3ajte polimer (prah) sa drugim monomerom (tekucinom)
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Opasno:

Tekucina i pare su lako zapaljivi. / MoZe uzrokovati nadrazenost diSnog sustava. / Nadrazuje kozu. / Moze izazvati
alergijske reakcije koZe. / Uzrokuje teSku nadraZenost o€iju. / Cuyati odvojeno od izvora topline, izvora iskrenja,
vrucih povrsina, otvorenog plamena. — Pusenje zabranjeno. / Cuvati u dobro zatvorenim spremnicima. / Ne
udisati pare. / Ako dode u dodir s koZzom: odmah isprati s dovoljno sapuna i vode. / Nositi zastitnu odjeéu, zastitne
naocale i zadtitne rukavice. / Ako dode u dodir s ocima: nekoliko minuta paZzljivo ispirati vodom. Ukoliko nosite
kontaktne lece, pokuSajte ih skinuti. Nastavite s ispiranjem. / Ukoliko nadrazenost ociju ne prestaje: zatraZite
savjet lijecnika ili potraZite lijeénicku pomoc¢. / Ambalazu odnosno sadrZaj treba ukloniti u skladu s

Osobna zastita:
preporuca se upotreba maske za lice s filterom At

Cuvanije:

na sobnoj temperaturi

* na dobro prozratenom mjestu

e (r7ati zati¢eno od sunceve svijetlosti
e (drzati van dohvata djece

Garancija:

NaSa pisana, usmena ili prakti¢na uputstva za upotrebu su utemeljena na nasim iskustvima i testiranjima, zbog
¢ega se mogu smatrati kao neobavezujuéa. Zbog nemoguénosti nadzora nad upotrebom i primjenom, je za isto
odgovoran korisnik.



INTERACRYL PLAST @

(camononumepmaytoLLascs akpunatHas Macca)

Interacryl plast — camononmepuayemas 1CKyCCTBeHHas Macca 6e3 cofepaHns Kaamunst. [1ByXKOMMOHEHTHbIN
akpunat, CoCTOMT 13 MOAMMEpa - MOPOLUKA 1 MOHOMEPA-KUAKOCTU. OKpaLEeHHbIA KOMMOHEHT nonumep,
MOHOMEP - GECLIBETHbIN.

UHpmnkauum:
©  [Ipov3BOACTBO UHANBUAYANBHBIX NOXKEK

lMpoTuBonoKasaHus:
e HE ans 13roToBNneHst CbeMHbIX NPOTE30B
e HE ans 1cnonb3oBaHnst B OPTOAOHTIN.

WNHCTpYKUMN N0 NPUMEHEHNIO:

COOTHOLLIEHNE CMecK NPU KOMHATHON Temnepartype:
CooTHolLeHne cmecu: 33,6 I NopoLLIOK / 8 MA XNAKOCTY (4,2 r nopoLuka / 1 Ma XupKocTu)

JKUAKoCTb 3annTb B CUAMKOHOBBIA COCYA, J06aBUTb HEOBXOANMOE KOMMYECTBO NOPOLLKA 1 063 KOMMOHEHTA
cmewwmBatb (90 cek.), o Tex nop, Noka Macca He CTaHET OAHOPOAHON W He ByAeT 0CTaBaThCH HAa CTEHKaX
cocyna. [0TOBYIO OAHOPOAHYIO MACcCy HAHOCWTb Ha MANCOBYIO MOAEMb, U30NMPOBAHHYIO Isoacrylom. Bpems
006paboTKiI MaTepuana B nnacTuyeckon ase 6 MuHyT. CchopMupoBaHHas OTTUCKHAS Noxka u3 Interacryla
CaMOOTBEPXKAETCS MPU KOMHATHOA Temnepatype B TedeHue 12 MuHyT. [ns [OCTWKEHWS OMTAMAIbHON
noaMepu3aumn 1 Gopmbl MHANBUAYANBHOA OTTUCKHOM OXKKN, HEOBXOAMMO NOrpy3nTb €€ NPUOAN3UTENbHO
Ha 4 MUHYTHI B BOAY, HarpeTyto Ao 60°C.

BHumanue:
He cmelwmBath nonumep (MOPOLLOK) C MOHOMEPOM (KMAKOCTb) APYrux NOCTABLUMKOB U HA0GOPOT.
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OnacHo:

Jlerko BocnnameHsoLLAsACs XXIAKOCTb 1 napbl. / MOXET Bbl3BaTh Pa3apaKeHHe AbixaTebHbIx nyTed. / Bbi3biBagT
pasapaxeHue Koxu. / MoXeT BbI3BaTb anneprityeckyio peakLmio Ha Koxe. / Bb3blBAET CUbHOE pasfpaxeHue
rnas. / XpaHuTb BAAW OT UCTOYHMKOB TEMNaA, UCKP, FOPSuMX NOBEPXHOCTENA, OTKPLITOrO OrHs. - He KypuTb. /
XpaHUTb KOHTEAHEP MNOTHO 3aKpbITbiM. / He BAbixaTb napbl. / Mpy KOHTaKTe ¢ KOXEN, NPOMOATE GONbLIMM
KONM4YECTBOM BOfbI C MbUIOM. / HOCUTb 3aLUMTHYIO OAEXAY, 3aLUMTHBIE 04KM 1 NepyaTku. / Mpu nonagaHum
B rmasa: OCTOPOXHO MPOMbITb [Ma3a BOAOW B TEYEHUE HECKOMbKIX MUHYT. CHSATb KOHTAKTHblE NMH3bI, €Cn
OHM €CTb M €CIN 3TO NIETKO CMOXETe caenatb. MposomkuTh NpoMbliBaHue mMas. / Ecin pasapaxeHue ras He
NPOXOANT: 06PATUTLCS 33 MeAULMHCKOA NOMOLLbIO / YAANUTb COREPXXUMOE U KOHTEIHEp B COOTBETCTBUM C
MECTHbIMY NPaBIaMu-3aKOHOAATENbCTBOM.

3awyra:
PekomeHzyem 1cnonb3osanmre nonymacky Ans nuua ¢ unstpom A,

XpaHeHue:

®  [Ipu KOMHATHOI TeMnepaType

® B XOPOLLO NPOBETPYBAEMOM NOMELLEHMN
©  rofanblue OT COMHEYHOro CBETa

®  BHe J0CAraeMocTy IETCKIAX PyK.

fapaHTus:

Halwm n1cbMeHHble, YCTHbIE N MPaKTUYECKIE MHCTPYKLMW MO MPYMEHEHNIO 060CHOBAHbI HA HALLEM OMbiTe 1
TECTVUPOBAHWSIX, NOITOMY MOMYT ObiTb He 06s13aTeNbHbIMIA. B CBS3M C TeM, 4TO Mbl HE KOHTPOMMPYEM NPUMEHEHME 11
neepaboTKy, OTBETCTBEHHbIM SABNAETCS NOTPEOUTENb.



INTERACRYL PLAST @

(AkpunaTHa mMaca 3a UHIVMBUAYATHN NaXMLK)

HTepakpun naacT € BelwTayka Maca 3a flagHa noavmepusauvja, 6e3 KaamWym, Ha OCHOBA Of
MeTameTMNakpUnaT: noauMep (npas) 1 MOHOMEP (TEYHOCT). VTepakpun nnacT NecHo ce NOAroTByBa ,He Ce
fleni, a xontarta 6oja jaBa y6as KOHTPACT CO OTUCHWOT MaTtepujan.

UHpmnkauum:
e |13paboTKa Ha MHAMBMAYANHI NAXMLM 32 OTUCOK.

KoHTpavHpukaumm:
® He e 3an3paboTka Ha MOOUAHI NPOTETUYHI HAZIOMECTOLIM;
e He ce ynoTpe6yBa BO OPTOAOHTH]A.

YnatcTBo 3a ynotpe6a:

MeLwuareTo Ha OAHOCOT Ha CO6Ha Temneparypa:
Mewatbe non: 33,6 r npas / 8 Mn Te4HoCT (4,2 r npawumHa / 1 MA TEYHOCT)

TeyHocTa ja BfieBaMe BO CWIMKOHCKM Cafi 38 MeLLatbe Ha KOeLwTo ce Aofasa NoTpe6HOTO KOMMYeCTBO Mpas
11 macarta o6po ja mewwame 90 CekyHam, ce JofeKa TeCTOTO He CTaHe XOMOreHo 1 Ke npecTaHe Aa ce nenu
1o YWAOBITE Off CAOT. Baka 13roTBEHWOT MaTepujan ro HaHecyBame Ha runcaHuoT MOAEN Koj € 130nupaH
co V3oakpun. BpemeTo 3a pabota Ha martepujanoT BO mnactuyHa (asa Tpae 6 muHyTi. 06MKyBaHaTa
VHIMBIAZYANHa Naxuua 3a 0TUCOK Of 3oakpun nactara ce camononvmepuanpa npu cobHa Temneparypa of
12°Ll. 3a Aa ja focTrHeme onTyUManHaTa noauMepuaauia Ha 06IKOT Ha MHAMBMAYaNHaTa NaXuLia 3a OTUCOK,
ja noTonyBame BO Bofa 3arpeaHa Ha 60°Ll, co BpeMeTpaerbe OKONy 4 MUHYTH.

Hanomena:
He ro mewwajte nonnmepoT(npasoT)co Apyr MOHOMEP W 06PaTHO.
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BaxHo:

JlecHo cnapnuea TewHocT. / MpeanaBnkyBa ApasHerse Ha AUWHUTE natuwTa. / Mpeaussukysa ApasHerbe Ha
Koxara ./ lpean3srkysa aneprilyin peakumy Ha Koxara ./ MNpeanssrkyBa ApasHerbe Ha ounte./ [la ce yysa
noHacTpaHa of TOM/KA ,MCKpa ,TOMAW NOBPLUMHYM ,0TBOPEH OraH .-MyluerbeTo e 3abpaHeTo./ [la ce YyBa BO
TECHM W 3aTBOpeHM nocyau. / [la He ce BAMLLYBA cnapyBarbeTo . / M1 KOHTAKT CO Koxara Ja ce 13mue co
MHOTY canyH 11 Boga . / HoceTe 3alTUTHO 0AENO , 3alUTUTHI 04MNa U 3aLUTUTHI pakasuy . / Mpu gonup co
0YuTE : HajHanpes 13mMMBajTe CO BOAA HEKONKY MUHYTM . OACTPAHETE M KOHTAKTHUTE NEKW , ako M1 uMate
11 KO T0a o NpasuTe 6e3 MoTeLKOTIK . [10T0a NPOJOMKETE CO MCIMPArETO. / AKO IPaSHEHETO Ha 0UnTE He
npecTaHe : nobapajte MeguuMHcka nomow . /OAcTpaHeTe ja coppkuHaTa / ambanaxara BO 3aBWCHOCT Of
IOKQIHOTO 3aKOHOAABCTBO.

Jnyna 3awrura:
ce npenopadysa ynoTpeba Ha Macka 3a nuue co huntep Al

YyBate:

®  Haco6Ha TemnepaTtypa

e  106p0 BEHTWAMPaHa NpocTopuja
®  CBET/OCHO 3alITUTEHA

®  HeOCTaNHO 3a ManuTe feua

lapaHumja:

Buno KakBa TexHu4ka KOHcynTaupja co Hac 1 3a HaluTe NpOAyKTY FOBOPHO, WM MACMEHM HA OCOHOBA Ha
HALLETO MCKYCTBO BO MpakcaTa Ho T0a € He3af0MKUTENHO. Buaejku Hue Hemame Hasop Ha u3Bef6ata na 3a
T0a € OATOBOPEH KOPUCHUKOT.
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(Dentalni pryskyfice pro zhotovovani

individualnich otiskovacich IZic.)

Interacryl plast je pryskyfice polymerujici za studena, bez kadmia, na bézi methylmetakrylatu (polymer - prasek
+ monomer - tekutina). Interacryl plast se snadno opracovava, nelepi se, Zlutd barva dobfe kontrastuje s
otiskovacimi materidly.

Indikace:
e zhotoveni individudinich otiskovacich Izic

Kontraindikace:
* neni mozno zhotovovat snimaci ndhrady
e neni vhodné pouziti v orthodoncii

Névod na pouziti:

SméSovaci pomér pfi pokojové teploté:
Michaci pomér: 33,6 g prasek / kapalina 8 ml (4,2 g prasku / 1 ml tekutiny)

Tekutinu nalijeme do silikonové michaci nadobky a pfiddme potfebné mnozstvi praSku. Oba komponenty dobfe
promichame, cca 90 vtefin, tak dlouho dokud neni smés homogenni konsistence a nelepi se na stény michaci
nadobky. Pripravenou homogenni smés naneseme na sadrovy model naizolovany izolacni tekutinou isoacryl.
Cas zpracovani smési v plastické fazi ¢ini 6 minut. Zhotovena individualni otiskovaci IZice z Interacrylu plast
samopolymeruje pfi pokojové teploté za 12 minut. Optimalni polymerace dosdhneme tak, Ze otiskovaci IZci
ponofime do teplé vody ohfaté na 60°C (4 min).
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Nebezpedi:

Viysoce hoflava kapalina a péry. / Mize zplisobit podrazdem dychacich cest. / Drazdi kizi. / Mlze vyvolat
alergickou kozni reakci. / Zplisobuje vézné podrazdéni oci. / Chrarite pred teplem/jiskrami/otevienym plamenem/
horkymi povrchy. — Zakaz koufent. / - Uchovévejte obal tésné uzavieny. / Zamezte vdechovani par. / PRI STYKU
SKUZ: Omyjte velkym mnozstyim vody a mydla. / PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/
obligejovy &tit. / PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni cocky jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. / Pretrvava-li podréZdéni oci: Vyhledejte
Iékarskou pomoc/oSetreni. / Odstrarite obsah / obal v souladu s mistnimi predpisy.

Osobni bezpecnost:
PouZijte rousku s ochrannym filtrem A1.

Skladovani:

e pri pokojove teploté

® namisté s dostatecnym vétranim
e chraiite pred slunecnim zafenim
e ychovavejte mimo dosah déti

Zaruka:

Veskere poskytovane pokyny k pouZiti, podane ustné, pisemné ¢i ve formé prakticke ukazky, jsou zaloZeny na
naSich znalostech a zkuenostech a nemohou byt pokladany za zavazne. PouZiti ani zpracovani vyrobku nemame
pod dohledem, je za né tedy odpovédny uZivatel.



INTERACRYL PLAST
Interacryl plast es un material autopolimerizable sin cadmio basado en metacrilato de metilo. Se suministra como
un polimero y monémero y esta destinado a la fabricacion de cubetas de impresién individuales.

Indicaciones:
e Fabricacion de cubetas de impresion individuales

Contraindicaciones:
e no para las protesis removibles
e no para aparatos de ortodoncia

Instrucciones de uso:

Proporcion de la mezcla a temperatura ambiente
Proporcion de mezcla: 33,6 g polvo / 8 ml liquido (4,2 g polvo / 1 ml liquido)

Primero vierta el liquido en un recipiente de silicona para mezclado, a continuacién, afiadir la cantidad necesaria
de polvo. Mezclar los dos componentes, utilizando una espatula, hasta que la masa ya no sea pegajosa y se
separe limpiamente de los lados de la tazon de mezclado. Esto debe tomar unos 90 segundos a temperatura
ambiente (22°C). A continuacidn, la masa se puede aplicar directamente al modelo de yeso - que deberia haber
sido recubierto con Isoacryl con anticipacion. Durante la fase de pldstico, el material puede ser procesado
durante aproximadamente 6 minutos. A temperatura ambiente, el material curara la cubeta en 12 minutos
después de la mezcla. Para asegurarse de que la cubeta conserve su forma de manera 6ptima, debe ser post-
curado por inmersién en agua a una temperatura de 60°C durante un periodo de 4 minutos.

Precaucion:
No mezcle polvo de polimero con otro liquido de monomero de otra marca y viceversa.
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Peligro

Liquido y vapores muy inflamables. / Puede causar irritacion respiratoria. / Provoca irritacion de la piel. / Puede
provocar una reaccion alérgica en la piel. / Provoca irritacién ocular grave. / Mantener alejado de / chispas /
llama abierta / superficies de calor calientes. - No Fumar. / Mantener el recipiente herméticamente cerrado. /
Evite respirar los vapores. / EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabon. / Llevar
guantes / ropa protectora / proteccion para los 0jos / proteccion en cara / EN CASO DE CONTACTO CON LOS
0JOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitese los lentes de contacto, si lleva y
resulta facil. Proseguir con el lavado / Si la irritacion ocular persiste. Consultar a un médico / atencion. / Eliminar
el contenido / contenedores de acuerdo con la reglamentacion local

Proteccion personal:
Recomendamos el uso de un medio mascarilla con filtro A1.

Almacenamiento:

e atemperatura ambiente

e en el lugar con buena ventilacion

e mantener alejado de la luz solar

e mantener alejado del alcance de los ninos

Garantia:

Cualquier consulta tecnica con respecto a nuestros productos, sea verbal, por escrito o durante demostraciones,
se lleva a cabo a nuestro leal saber y entender y debe considerarse no vinculante. No tenemos ningun control
sobre el uso, la aplicacion y el procesamiento, de los cuales el usuario es responsable.



INTERACRYL PLAST @

(63 GeTiMer no/MMePnEHETIH akpunaTTs! Macca)

Interacryl PLAST - e3 GeTimeH nonwepneHeﬂH Ka,uMmm,an TYPMaiATBIH XacaHapl Macca. Exi kypampgac aKpunar,
MOMMMEPAEH — YHTAKTaH XHE CYIKTbIK-MOHOMEPIHEH Typafibl. BosiFaH NomMeEp KypayLubIChl, MOHOMEP - TYCCI3.

WHovkaumsnap:
o )Kexe KacblKTapaplH eHaipici

Kapchb! kepcetimaep:
o AnbiHrbil npoTesaepai xacayra APHATIMAFAH.
¢ OprogoHtsaa konparyra APHATIMAFAH.

KonpaHy 60iblHLIA HYCKAYbIKTap:

2Kai TemneparypacblHAa KocnaHbIH, apakaTbiHaChl:
KocnaHbIH apakaTbiHacbl: 33,6 r yHTaK, / 8 M1 CyibIKTbIK (4,2 I yHTaK / 1 MN CYMbIKTbIK)

CyMbIKTBIKTBI CUMKOH bIbICKA KyWbIHBI3, KKETTI MENWEPAE YHTaKTbI KOChIHBI3 XeHe kocna BipTexTi 6osFaHLa
X8He bIIbICTbIH KabbIpFanapbiHaa KaFaHLLa KOC KOMMOHEHTTI apanacTbipbiHbi3 (90 cex.). [aribiH GipTexTi KocnaHs!
Isoacryl-MeH OKLLaynaHFaH rNCTiK Mogenbre TYCIpiHi3. Matepranmbii nnacTk hasaga eHaeny yakpil 6 MAHyT.
Interacryl-neH xacanraH KanbintackaH 6efepnemeni Kacslk, 6eve TemnepatypachiHaa 12 MyHYT illiHae eapiriHeH
KaTasabl. OHTabl NoMMEPH3aLMSFa XXeHe Xeke beaepnemeni KachlkTbiH MilLiHiHe XeTy yiiH oHbl 60°C-re aeiiH
KbUTbITBINFAH CyFa LaMameH 4 M HYTKa BaTbipy KaXeT.

Hasap aynapbiHpi3:

Monvmepa (yHTaKTbl) Gacka XeTKiayLLinepAi MOHOMEDIMEH (Cy/bIKTbiFbIMEH)
apanacTbIpMaHbI3 XaHE KepICiHLLE.
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KayinTi

Tes aHaTbH CybIKTbIK MeH 6y./ [emany xonpapbiHaa TiTipkergipriTik cesiMpepiH Tyabipambl./ TepiHiH
TiTipKeHApriWTirH - Tyapipaabl./ Tepine annepriisblk peakuysnapbiH WakpipTa anambl./ Keani TimipkeHaipeni./
JKbIny, VIUKbIH, bICTbIK BETKENNep, alblk OT KeaaepiHeH anluak, bicTay KaxeT.-Temexi Lwekney./KOHTenHepai Hblk,
xabblk TypiHae caktay./ BymeH aem anmay./ Tepire TVin KeTkeH Xaraaiaa cyapiH YIKeH MeniwepiMeH cabbiHaan,
Larbin xi6epy./ KopraHbic KIMiH, KOpFaHbIC KeaingipiriH xeHe konFanTapabl konaaHy./ Keare TureH xaffaiaa:
6ipHeLLe MIHYT 60ibl CymeH Wato. Ke3 nuH3anapbiH KueTiH 601CaHbI3, LLeLLin TacTaraHblHbI3 XeH. K3 LuaiobiH
xanFacTbipy./ Erep keagiH TiTipkeHyi eTneiTiH 6oncaH: aspirepre xabapnackaH »eH. KoHTeiHepal xXeprinikTi
3aHOBINbIKKA CAIKEC KalTa eHaeyre eTkiay.

KopfaHbichl
A1 Cyarini 6eTke apHanFaH xapTbinail GeTnepaeHi KonaaHy YCbiHblnagpl.

Cakray:

¢ Gesme TemnepatypacsHia

®  KaKChl XeNAeTiNeTiH yi-xaina
®  KYH XapbifbHaH Y3aK epae

e Gananapfa KOmKeTIMCI3 Xepae.

Keningik:

bianiH  konpaHy 6oibHWa kadbawa Hemece Toxipubenik HyckaynbikTap Gi3diH  Texiprbemiare xeHe
TecTineynepimiare  HerismenreH, CoHObIKTaH MIHAETTI GonMaybl MyMKH. KonmaHbinybiH keHe eHaenyiH
6aKplnaManTbiHbIMbI3Fa GaitnaHbICTb! XayarTbl Ty/Fa TyTbHyLLbl 60M1bIN Tabblnab.
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INTERACRYL PLAST

To Interacryl Plast eival éva amahaypévo amo Kaspio,autookAnpuvopevo Ak mou BaciCetal ato PeBakpuAIko
peBON0. AlatiBeTal oav TIONUEPES KAl Oav HOVOPEPEC Kal €xel SnuloupynBel yia va xpnaotyototeital oty emi
Tiapayyehia KaTaoKeur aTopIKWY SloKapiwv.

Evéeiteic:
e Eni mapayyehia Kataokeur) aTopIKwv Slokapiwy.

Aadikaoia eme€epyaaiag:

Avaloyia avapiéng o Beppokpacia Swyatiov:
Avahoyia avapi€ng: 33,6 gr o okovn / 8 ml vypo (4,2 gr akovng / 1 vypd ml)

IMpwra X0veTe T0 LyPO Péaa a’éva Goxelo ulﬁnc UIAlKovnc Kat Karomy npooesms mv unmtouuevq nooomm aKovne.
Avapiyvoete Ta 600 ouotatika xpnotuononwvrac pia oTtéTouAa péxpt va Tialoel va eival KOMWSES To piypa Kat va
Slaywpiete mMANpwC and ta towyara Tov doyelov.Aut n dladikacia piEne amartet mepimov 90 deutepdAerta ae
Beppokpaoia dwpatiov (22°C).Katomy to piypa mpémet va amwbel apéowe oto yuvo expayeio To omoio Ba mpérel
TIPONYOUREVOC va éxel emiatpwBel pe Isoacryl.Katd to maoTikd otadlo To LAIKG Tipémel va udioTaral emetepyaoia
yia Tepimou 6 Aerttd. Xe Beppokpacia dwpatiov,To VAIKG Tou Slokapiov Ba okAnpuvBel 12 Aemtd peta tn pi€n.MNa va
elpaote BePatot 61 Ba dlatnpricet To oxrpa Tov ato BEATIOTO Guvatd Pabpd,mpémel va umooTel

LETA-0KAPLVON PECW TNC epBamTiong Tou o vepd,oe Beppokpaocia Twv 60°C kat yia Tiepiodo 4 AeTTwv.

Npoaooxn:
Mnv avapiyvete ToAupepr) akovn pe GAAO HOVOLEPES LYPO Kal avTiaTpoda.
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Kivéuvog

Yypo ka atpioi oA evpAexta. / Mmopel va TipokaAéael epeBlopd TG avamvevatikic 0600. / Mpokahei epedlopd
0V &épuarog. / Mmopel va mpokaAéoet aMepyIkr) Seppatikr avtidpaan. / Mpokael 0oBapd odBaApKo epediapio.
/ Makpia and Bepuotnta/omvenpec/yupvéc dAdyec/Beppéc emdavelec.. / Na Slatnpeital 0 MEPIEKTNG epuNTIKA
KheloToc. / Anogelyete va avamveeTe atpouc. / XE MEPIMTOXH EMAOHE ME TO AEPMA: TIAOVeTE [ dpBovo vepd
Kat oamolvt./ Na ¢opdate TPOCTATEVTIKA YAVTIQ/ TIPOOTATEUTIKG evEOATA/UEDA ATOHIKAC TTPOaTAdiac yia Ta pdtia/
npoowo. / XE NEPINTQH ENAOHY. ME TA MATIA: ZemAOVETE TIDOCEKTIKA e VEPO yla APKETA AeTTd. EAvuTdpyouv
oakoi emagnc, adapéate Toug, edpoaov elval e0koho. Xuvexiote va EemAévete. / EQv dev umoywpel 0 0OBAAUIKOG
epeBlopoc: ZupBouleuBeite/EmiokedBeite yiatpo. / -AldBean ToU TEPIEXOLIEVOU/TIEPIEKTN OE.

MpoowTiKEG TIPOPUAAEELC:
ouviotaral va gopdte pdoka mpoataciac pe ditpo Tomou A1,

AmnoBrikevon:

®  0¢ Beppokpaoia dwpatiov

® e PéPOC Pe KaA eCaeplopo

*  DuMaooETe PaKPLA aTo T0 NAAKO e
o Oulaooete pakpla armo maidld

Eyyonon:

OmoladnToTE TeXVIKK OUPBOUAT OXETIKA Lie TA TIPOIOVTA PaC, TPOYOPIKA, YPATTTA ) KAT TN SlAPKeld exdNAWOEWY,
Sle€dyetal pe Baon Ta otolxeia mov yvwpiloupe kal Tipémel va BewpnBel pn GeopeuTiki.Aev Exoupe ENeyXo NG
XPAane, TS edappoync Kat Tne emetepyaaiac, yia ta omoia ival umevBuvog o.
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INTERACRYL PLAST @

(masa de acrilat pentru lingura individuald)

INTERACRYL PLAST este 0 masa sinteticd cu polimerizare la rece pe baza de metilmetacrilat, fara cadmiu,
compusa din pulbere (polimer) i lichid (monomer).

Indicatii
e Formarea lingurii individuale.

Contraindicatii
e Nu se utilizeaza pentru lucrdri de protetica mobild.
* Nu se utilizeaza in ortodontie.

Intructiuni de utilizare

Proportii de amestec, la tempertura camerei:
Raport de amestecare: pulbere 33,6 g / 8 ml de lichid (4,2 g praf / 1 ml de lichid)

Lichidul se toarnd in vasul de silicon si addugdm cantitatea necesara de pulbere amestecind bine (90 secunde)
pind la obtinerea unei mase omogene care nu se mai lipeste de marginile vasului. Masa omogend astfel
preparatd se pune in modelul din gips care a fost in prealabil izolat cu isoacryl. Timpul de prelucrare in faza
plasticd este de 6 minute. Lingura individuald executatd din acest material se autopolimerizeaza la temperatura
camerei in 12 minute. Pentru obtinerea polimerizarii si formei optime vom introduce lingura individuald in apa
calda la 60°C, 4 minute.

Atentie:
Nu amestecati pulberea de polimer cu un alt monomer lichid, de la alt furnizor si invers.
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Pericol:

Lichid si vapori foarte inflamabili. / Poate provoca iritarea cailor respiratorii. / Provoacd iritarea pielii. / Poate
provoca o reactie alergicd a pielii. / Provoaca o iritare gravé a ochilor. / A se pastra depar‘[e de surse de caldura/
scantei/flacari deschlse/suprafete incinse. - Fumatul interzis. / Evitati sd inspirati vaporii. / IN CAZ DE CONTACT
CU PIELEA: spalati cu multd apa si sdpun. / Purtati manusi de protectle/‘ imbracaminte de protectie/echipament
de protectie a ochilor/echipament de protectie a fetei. / IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu
apd timp de mai multe minute. Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si dacd acest lucru se poate face
cu usurinta. Continuati sd cldtiti. / Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul. / -Aruncati continutul/
recipientul la.

Protectie personala:
Vd recomanddm utilizarea unei masti faciale cu filtru A1.

Depozitare:

e |atemperatura camerei

e inloc bine aerisit

e ase feri de lumina soarelui
e 3 se tine departe de copii

Garantie:

Orice consultantd tehnica cu privire la produsele noastre, fie verbal, in scris sau in timpul demonstratiilor, este
efectuata in cea mai buna cunoastere si nu trebuie considerata obligatorie. Nu avem control asupra utilizarii,
aplicarii si procesarii, pentru care utilizatorul este responsabil.
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INTERACRYL PLAST
Interacryl Plast eshte nje material vetpolimerizues metil metacrilati pa cadmium. Perbehet nga polimeri dhe
monomeri dhe perdoret per luge individuale.

Aplikimet:
e Pergatitje e lugeve individuale.

Pergatitja:

Raporti Pérzierja né temperaturé dhome:
Pérzierjen Ratio: pluhur 33,6 g / 8 ml 1éng (4,2 g pluhur / 1 Iéngshme ml)

Ne fillim hidhet lengu ne nje ene per perzierjen e silikonit, pastaj hidhet pjesa e pluhurit. Pezihet pluhuri dhe
lengu me spatul deri sa brumi i formuar te mos ngjisi me neper faget e enes ne te cilen eshte kryer perzierja.
Kjo duhet te ndodhi brenda 90 min ne nje temperature dhome rreth 22 grade C. Pastaj brumi duhet vendosur
ne model cili eshte izoluar me pare. Rregullimi mbi model duhet bere brenda 6 minutave. Ne temperaturen e
dhomes  polimerizimi kryhet mbas rreth 12 minuta mbas perzierjes. Per te gene te sigurt mund ta leme per 4
min ne uje me temperature 60 grade C.

Kujdes:
Mos perzieni pudren polimer me nje likid te nje furnizuesi tjeter dhe anasjelltazi.
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Kujdes:

Monomeri permban metil metakrilat dhe:

e merr flake lehtesisht

eshte helmues dhe i demshem per syte dhe lekuren

duhet mbajtur ne nje vend te ftohte te erret dhe te ajrosur mire

duhet mbajtu larg nga vatrat e zjarrit dhe gjate procesit te punes nuk duhet pire duhan
nuk duhet hedhur ne lavaman

gjate perzierjes mund te kete shkarkime elektrostatike

Kujdesi vetjak:
Ju rekomandojme te perdorni nje gjysme maske fytyre me filter A1.

Ruajtja:

e Ne temperature dhome

e Ne nje ambient me ventilim te mire
e Mbajeni ne nje vend larg drites

e Mbajeni larg femijeve

Garancia:

Cfaredolloj konsultimi teknik per produktet tona, qofte verbal, me shkrim apo gjate demonstrimeve behet ne
maksimumin e dijeve tona dhe duhet te konsiderohet jodetyruese. Ne nuk kemi kontroll mbi perdorimin, aplikimin
apo procesimin, per te cilat perdoruesi eshte pergjegjes.
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Potrebno upostevati navodila za uporabo / Consult instructions for use / Bitte beachten Sie die
Bedienungsanleitung / Consultar las instrucciones de uso / Potrebno postivati uputstva za upotrebu /
BopieTe ce no ynatcTBoTO 3a yriotpeta / HeobXxoayMo YunTbiBaTb UHCTPYKLMA NO MPUMEHEHIIO /
Viz ndvod k pouziti / KonpaHy 6oibiHLLa Hyckay bIKTbl eckepy kakeT / Consultati instructiunile de
folosire / Konsultohuni me udhézimet pér pérdorim / ZupBouleuteite TIC 0dnyieq xpriong

Uporabno do / Use by / Glltig bis / Usar antes / Upotrijebiti do / Pok Ha ynotpeba o / Mcnonb3osats
o / Pouzitf / flevin konpanbiHpia / Folosit de catre / Pérdorimi sipas / Xprion pe

Kontrolna Stevilka / Batch code / Seriennummer / Numero de serie / Serijski broj / Cepujcku 6poj /
CepuiiHblit Homep / Seriové Cislo / Cepusinbik Hemip / Codul lotului / Kodii grupit (grumbullit) / Kwdikog
naptiéag

Kataloska Stevilka / Catalogue number / Katalognummer / Numero de catalogo / Kataloski broj /
KaranoLuky 6poj / KatanoxHsii Homep / Katalogové ¢islo / Katanorsik Hemip / Numarul de catalog/
Numri i katalogut / ApiBpég katahoyou

Proizvajalec / Manufacturer / Hersteller / Fabricante / Proizvoda¢ / Mpouasoguren / MpovasoanTens /
\iyrobce / OHaipyLui / Producator / Prodhuesi / Kataokeuaotig

Datum proizvodnje / Date of manufacture / Herstellungsdatum / Fecha de fabricacion / Datum
proizvodnje / JaTym Ha npoussoactso / [ata uarotoenenns / Datum vyroby / OHajpinreH KyHi /
Data fabricatiei / Data e prodhimit / Huepopnvia karaokeur|q

Hraniti za$¢iteno pred sonéno svetlobo / Keep away from sunlight / Geschiitzt gegen Sonnenlicht
halten / Cuvati odvojeno od suneve svjetiosti / XpaHeHme -BOA/M OT CONHEYHOrO ceeTa / YyBajTe
ro nodasniexy o, coHuesa ceetnHa / Uchovavejte mimo dosah sluneénino zaeni / Mantener alejado
de la luz solar / KyH xapbirbiHaH y3ak cakTaHpi3 / A se tine departe de lumina soarelui / Mbani larg
nga rrezet e diellit / Kpatnote 1o pakpid ané nhakr aktivoBola



